CUBIERTA DECK AUTOPROTEGIDA CON LAMINA m
BITUMINOSA 7

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) Certificacion:
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)  Acabado: Ldmina intemperie DIT N2 550R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
GLASDANF® 40 P ELAST POLYDAN® 180/50 GP ELAST DANOPIR® BV

VENTAIJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta:
* Impermeabilizacién bicapa adherida. @ Soporte de impermeabilizacién
® Fécil aplicacién mediante soplete de gas propano. © Barrera de vapor SELF-DAN® PE

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. o o L
) Aislamiento térmico poliisocianurato acabado en velo de

vidrio bituminado DANOPIR® BV
© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 40 P ELAST

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacion.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

* Declaracién Ambiental de Producto. © Lamina impermeabilizante POLYDAN® 180/50 GP ELAST
Perimetral:
APLICACION O Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100
e Edificios logisticos e industriales. @ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
* Edificios de publica concurrencia: © Banda de terminacién POLYDAN® 180/50 GP ELAST
centros comerciales. © Perfil metdlico DANOSA®

e Edificios residenciales publicos o privados. @ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.
e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



S8 BITUMINOSA

=

Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Lamina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno

Barrera de vapor | SELF-DAN® PE

coextrusionado.

Paneles rigidos de poliisocianurato
acabado en velo revestidos con velo
de vidrio bituminado fijados mecéni-
camente al soporte base.

Aislamiento térmico DANOPIR® BV

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de

| ... ., | GLASDAN® 40 P
mpermeabilizacién

ELAST fibra de vidrio y terminacion en film
pléstico.
Lamina bituminosa de betin
POLYDAN® modificado (SBS) con armadura de

Impermeobihzqcién 180/50 GP ELAST

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® PE, aislamiento térmico a base de paneles de
poliisocianurato DANOPIR® BV, con acabado en velo de vidrio
bituminado, de 100 mm de espesor, fijados mecénicamente
al soporte; lamina bituminosa de betdn modificado con
elastbmeros  SBS, con terminacién en film plastico, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg/m2, GLASDAN®
40 P ELAST adherida al aislamiento con soplete y lémina
bituminosa de beton modificado con elastémeros (SBS) de alta
durabilidad, autoprotegida con granulo de pizarra negro,
con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m2,
POLYDAN® 180-50/GP ELAST adherida a la anterior con
soplete.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base disolvente, 0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y
banda de ferminacién con lamina bituminosa autoprotegida con
grénulo de pizarra negro, con armadura de fieltro de poliéster
reforzada, de 5 kg/m2, POLYDAN® 180-50/GP ELAST, ambas

adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metdlico
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Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Lémina intemperie

fieltro de poliéster y terminacién en
grénulo de pizarra.

Certificacién:

DIT N 550R/16

Propiedad Valor

Resistencia a la
difusion de vapor de  p > 115.000
agua (EN 13984)

Conductividad
térmica

(EN 13165)

Reaccién al fuego
(EN 13501-1)

A=0,023 W/mK

B-s2, dO

EN 13707: Ladminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metdlico. Encuentros con sumideros formado por: lémina
bituminosa, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién
alzada consistente en: perfil de chapa plegada; imprimacion
bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100;
banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E
30 P ELAST y banda de terminacién con lamina bituminosa
autoprotegida con granulo de pizarra negro, con armadura
de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m2, POLYDAN®
180-50/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con
soplete; este tratamiento se realizard a ambos lados de la junta
elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO n®
550R/21. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/21 y norma
UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para mds informacion visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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